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Spezialröhrenspanplatte mit dekorativer Beschichtung 

 

Schallmessung 

Absorptionswerte  

 

 Messung erfolgte mit dem Impedanz - Messrohr WS 01 gemäß ISO CD 10534-2 
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Rückseite ohne Schlitzung  

Rückseite mit Schlitzung 


